ECONABUK
ECONABUK | ECONABUK | NABUK ECO | KUNSTNABUK | SKOMOTYECKIMI HYBYK

COMPOSIZIONE | COMPOSITION
100% poliestere | polyester | polyester | Polyester | poliéster | monmactep

SIMBOLOGIA | LIST OF SYMBOLS

@ eX =K

RITIRO STIMATO | ESTIMATED SHRINKAGE
0%

ALTEZZA | WIDTH
140 cm | 55.1 inch

SOLIDITA DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO | COLOUR FASTNESS TO RUBBING
ISO 105 X12

secco-dry 4/5

umido-wet 4/5

RESISTENZA ALL’ABRASIONE | ABRASION RESISTANCE
1SO 12947-2
40.000 cicli-rubs — End point

RESISTENZA AL PILLING | PILLING RESISTANCE
ISO 12945-2
4

RESISTENZA ALLE FLESSIONI DOPO JUNGLE TEST (H336)
RESISTANCE TO FLEXURES AFTER JUNGLE TEST (H336)
UNI 4818/92 P.29A + UNI EN 13512

50.000 cicli-rubs

METODO DI PULIZIA | CLEANING INSTRUCTIONS
@ Per la pulizia, tamponare delicatamente con un panno di cotone inumidito con acqua. Non strofinare.

For cleaning, dab gently with a cloth dampened with water. Do not rub.



